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ANALISIS CITOGEN ETI CO y CITOQU IMICO 

DE URENA Lohala y Sinuata 


Sonia De Greiff M. * 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la 
familia Malvácea Género Urena en la Biblioteca Central a la Universidad 
Nacional y en la biblioteca de la Compañía de Empaques y se conocieron 
resúmenes de artículos que sobre dicho tema se han publicado en el mundo; 
toda la Bibliografía se refería al cultivo de esta planta, requerimientos de mayor 
desarrollo, enriado, rendimiento, aspectos económicos o análisis de celulosa en 
la fibra, pero ninguno trataba sobre análisis histo-químicos ó morfología 
detallada de la fibra. 

RESUMEN 

En este estudio se ha realizado un análisis histoquímico y morfológico de las 
fibras de varias plantas del género Urena en sus variedades Lobata y Sinuata 
que se cultivan en varias zonas del territorio Colombiano con un mínimo de 
exigencias en las condiciones químicas del suelo y con grandes perspectivas de 
substituír en la industria a diferentes fibras como las del yute y ramio entre 
otras. Antes de dar comienzo al trabajo, se quiso definir la filogenia de las 
plantas, con un estudio cromosómico hecho en anteras y raicillas de plantas 
obtenidas de semillas donadas por la Compañía de Empaques. 

Del estudio sobre las fibras de las plantas de Urena, lobata y sinuata se 
obtuvieron datos sobre su génesis, composición química, concentración y 
estado de deterioro a través del enriado. 

INTRODUCCION 

Las fibras de las plantas dicotiledóneas en estudio que son fibras del floema 
(Liberianas) contienen una cantidad media de lignina en relación con la 
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La coloración elegida para observar suberina y fibras a la vez fue la Sudán III 
para la observación de detalles morfológicos se escogieron las coloraciones de 
Safranina cristal violeta y safranina . fast·green. 

Para la fotografía se empleó la cámara fotográfica automática m·f matic; el 
microscopio empleado fue un Zeiss modelo Ampival. 

En el estudio sobre germinación de la semilla se utilizaron cajas de Petri COn 
doble papel de filtro y tierra; se escogieron varias técnicas de tratamiento y 

a)  Se sembraron semillas con espiculas, en cajas de Petri con papel de filtro 
doble. 

b) Se sembraron sin espículJl" - '\ condición. 

c)  Se Jlas en tierra. 

"Dto previo en ácido concentrado 
njuague con agua estática para 

ras según el método de Kirby 
,(3: 1) Y se tiñeron con orceína 

\ 
el deterioro durante dicho 

\fon en agua estancada a 
'rante 8, 15 Y 20 días; las 
l. 

lulósicos hemicelulosas y 
pasos son: 

'ooC para extracción de 

'r a  para extracción de 

celulosa. 

nuata teñidos por 
var la localización 
concluyó que las 
l. 

fibras poseen 
I,S un poco más 

redondeados; en cuanto a tamaño, unos lúmenes eran más pequeños que otros 
lo que nos lleva a la conclusión de que esta panorámica corresponde a un haz de 
fibras de tipo fusiforme cortadas a diferente nivel, de acuerdo a su disposición 
natural en el tallo. (Ver foto No. 3 y 4 para el corte longitudinal de las fibras. 

FOTO No. 3  
Haces de fib ra s ICort€ tranwersa l)  

Haces de fibras (Cort€ longitudinal) 
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Estas fibras además poseen gran espesor mural como puede apreciarse en la 
gráfica. Observadas con un colorante débil y con juego de filtros y luz en el 
microscopio, es posible observar las capas de la pared secundaria con 
refringencia alternante (Anisotropía), que posiblemente corresponden a 
constituciones celulósicas y no celulósicas de la pared celular según conceptos 
de Stterfrield (15). 

ESTUDIO CITOQUIMICO. 

Para la identificación de la celulosa en la fibra, se utilizó la reacción de cloruro 
de zinc yodado en cortes, al través, de fibras obtenidas por maceración; la 
reacción no mostró el color azul propio de la celulosa, sino un color amarillo-café 
correspondiente a lignina (Holocelulosa), cuya presencia fué confirmada por 
medio de un test más específico para este componente, que fue el floroglucinol; 
las fibras de cabuya dieron también positiva la prueba para lignina, pero con 
una coloración de mayor intensidad lo que comprueba que poseen mayor 
cantidad de lignina que los Urena lobata y sinuata. El fenómeno de negatividad 
que dió la prueba de cloruro de zinc yodado para el caso de la celulosa, en ambos 
cortes, es debido a que la lignina enmascaró la reacción de celulosa y debió 
entonces procederse con reacciones que extrajeran componentes de interferen­
cia. Los métodos utilizados para extraer estas sustancias son los de Mac Manus 
(13) Jensen (7) y Currier: 2) ya mencionados en la metodología. 

Una vez extraídos los componentes, la reacción para la celulosa, se pudo ver 
claramente. 

Para ver el desarrollo y la concentración de las fibras se hicieron cortes 
secuenciales al través, de tallos, con diámetros entre 3mm. y 15mm. se tiñeron 
con safranina y sudán 111. Los cortes con diámetro de 3 y 4 mm. mostraron 
fibras apenas en desarrollo con paredes primarias y secundarias sin capas 
adicionales; las fibras no mostraron una agrupación definida y estaban 
esparcidas entre el floema y la cOrteza. 

El estudio sobre la concentración de fibras fué hecha en cortes al través, de 
tallos entre 5mm. y 15 mm. de diámetro los cuales mostraron un ordenamiento 
de las fibras en haces definidos y en progresivo aumento de la concentración en 
el número de fibras, de acuerdo al espesor del tallo. Las mayores concentracio­
nes fueron encontradas en los cortes de tallos con diámetros entre 8 y lOrnm. 
que además contenían escasa suberina en la corteza dato que me pareció de 
importancia reportarlo, pues tallos de estos mismos diámetros desprendieron 
siempre fácilmente sus fibras en el enriado. Los tallos entre 11 y 15mm. de diá­
metro de ambas plantas empezaron a mostrar aumento de suberina y hubo difi­
cultad en el desprendimiento de las fibras en el enriado; estos tallos no mostra­
ron aumento en la concentración de fibras en relación con los cortes de 8 y 10 de 
8 y 10 mm. de diámetro. 

Con el fin de observar la formación de capas de suberina, en tallos de los 
mismos diámetros reportados anteriormente, se hicieron cortes transversales, 
seriados. 

ESTUDIO CROMOSOMICO 

Del estudio cromosómico en Urena lobata y sinuata se obtuvieron ..m.., 
de interés, ya que para definir filogenéticamente ambas plantas, se hizo 
a nivel de anteras con el fin de contar números cromosómicos basicos: la 
sión fue la siguiente: 

Escasas ple~ 
anteras. Otr 
otros X= 
7, lo que 

geramente 
te la capa 
lulas del 
los tallos 
Los tallos 
siva de 
ron de 

Cortes al 

observar a 

minimo de 

cantidad de 
en las dos 
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Estas fibras además poseen gran espesor mural como puede apreciarse en la 
gráfica. Observadas con un colorante débil y con juego de filtros y luz en el 
microscopio, es posible observar las capas de la pared secundaria con 
refringencia alternante (Anisotropía), que posiblemente corresponden a 
constituciones celulósicas y no celulósicas dA la pared celular según conceptos 
de Stterfrield (15). 
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ESTUDIO CROMOSOMICO 

Del estudio cromosómico en Urena lobata y sinuata se obtuvieron resultados 
de interés, ya que para definir filogenéticamente ambas plantas, se hizo estudio 
a nivel de anteras con el fin de contar números cromosómicos básicos; la conclu­
sión fue la siguiente : 

Escasas plantas presentaron un número cromosómico, básico de X = 7 en 
anteras. Otras plantas mostraron un número cromosómico básico de X= 14 y 
otros X = 28. Obsérvese que los dos últimos números básicos son múltiplos del 
7, lo que revela que en este género existe poliploidía. 

Para comprobarlo se hicieron preparados de raicillas de todas las plantas, y 
en la Urena lobata, se encontraron plantas con dos números diploídes : 2 n::28 y 
2 n: 56 o sea que si nos basamos en el número haploide de x=- 7, estas plantas de 
Urena lobata son tetraploidés y octoploides respectivamente. Las plantas de 
Urena sinuata solo dieron 2 n = 28 las cuales se pueden definir como tetraploides. 

Como aporte de pruebas por definir poliploidías, se hizo estudio adicional del 
tamaño de los estomas en las diferentes plantas, observándose mayor tamaño 
en las poliploides con respecto a las diploides; también variaron los tamaños de 
las semillas en plantas con diferentes poliploidía (ver foto No. 2) . 

DISCUSION 

Se realizaron análisis microscópicos de cortes transversales de tallos de 
Urena lobata y sinuata desde la edad de un mes y medio con fines a observar el 
desarrollo de las fibras y se pudo constatar una temprana génesis de éstas en 
tallitos desde 2,5 mm. de diámetro. 

~b 
ttI 

También se quiso observar en esta muestra la corteza, por medio de tinciones t: ::J 
específicas para suberina y cutina con el fin de med4: el grado de suberización a Q,6 
medida que la planta toma un mayor diámetro. En muestras de tallos con m b 
2,5mm. y 3mm. sólo se pudo ver la capa de cutina que en el Sudán III aparece li- :;: rr1 8 
geramente rojiza; en tallos entre 4mm. y lOmm. también se pudo ver claramen- ; t:o "~ 
te la capa de cutina, pero se observaron bien los depósitos de suberina en las cé-t:i tO ~ 
lulas del felógeno . En estos tallos se observó mayor grosor del espesor mural yHJ e i' 1 
los tallos entre 5mm. y lOmm. mostraron capas en la membrana secundariaa I~ o 

Los tallos con diámetro entre 11 y 15mm. mostraron una suberización progreO 171 ~ 
siva de acuerdo al aumento de diámetro y con el colorante de Sudán III se tiñ~ [;2 ~ 
ron de pardo-rojizo y pardo oscuro según la cantidad de depósito de esta su~ (J) "~ . ~ 

tanCla. 

Cortes al través de tallos entre 3mm. y 15mm. se tiñeron con Sudán III para 
observar a cuál diámetro correspondía la mayor concentración de fibras y el 
mínimo de cantidad de suberina; la mayor concentración de fibras y menor 
cantidad de suberina, fué encontrada en tallos con diámetro; entre 8 y lOmm. 
en las dos plantas. 
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El hecho de analizar estos dos factores en conjunto, se consideró de interés ya 
que con los tallos que poseen estas características, se obtiene mejor resultado en 
el proceso de enriado. En los tallos entre 12 y 15mm. de diámetro, con 
abundante suberización, se hace más difícil el desprendimiento de las fibras, y 
deberá apelarse a procesos químicos poco económicos. 

Como varíos de los cortes transversales de fibras obtenidas por enriado 
tuvieron que ser descartadas porque mostraron alteraciones de la pared de la 
fibra, se resolvió hacer un chequeo del deterioro de esta durante el proceso del 
enriado y para ello se hicieron cortes transversales de fibras con 8, 10 y 20 días 
de enriado que habían permanecido en un recipiente sin recambio de agua. 

Los resultados que ya fueron anotados, nos llevan a concluir que el tiempo 
durante el cual permanecen las fibras en el agua, es definitivo para la 
conservación o deterioro de la fibra . Lo anterior ha sido corroborado por amplios 
estudios llevados a cabo por ANH (1). A los 8 días de enriado, la pared celular 
está intacta, con ligeras lesiones, a los 13 días, y con claro deterioro de la pared 
de este tiempo en adelante. 

Eyre y Nodder (3) quienes han investigado sobre el proceso de enriado han 
considerado cuatro períodos en relación con las enzimas formadas en el proceso. 
Estos períodos son: 

1) Período de fermentación de azúcares solubles por microorganismos 
presentes, con producción de dióxido de carbono. 

2) Formación de pectinasas que atacan las pectinas que sostienen unidas las 
células pero no disuelven la laminilla media, y formación de protopectinasas que 
convierten la pectina en pectato. 

3) Rápida descomposición de la laminilla media en especial de las células 
corticales que rodean los paquetes de fibras con formación de pectasas que 
atacan el pectato de calcio y pectinas solubles de la lamillla media, con aparición 
de ácido galacturónico en el agua del enriado y consiguiente deterioro de la 
fuerza y la calidad de la fibra. También es posible que los ácidos formados en 
este proceso de maceración, por los microorganismos, contribuyan a la 
degradación de la fibra . Treaves (5) y Kerckhoff (11) describen las formas más 
comúnes de ataque bacterial caracterizado por zonas de erosión en la pared de la 
fibra desde ellumen a la región de la laminilla media; cuando se ha llegado a un 
extremo de ataque bacterial, las paredes primaria y secundaria de fibras 
adyacentes son completamente destruidas lo mismo que la lamilla media. 

Los estudios de citoquímica orientados a localizar posible existencia de 
celulosa y lignina tuvieron dificultades debido a otros componentes de la fibra 
que interfirieron la reacción de color de las sustancias mencionadas y se tiñeron 
como un arniloide, con la coloración del rojo-congo; con el fin de obtener 
resultados con alta especificidad, se removieron las sustancias de interferencia 
tales como hemicelulosas, polisacáridos no celulósicos y pectinas y se hicieron 
las reacciones de cloruro de zinc yodado para la celulosa y el de floroglucinol 
para la lignina que dieron positivas en ambos casos con una reacción de color de 
intensidad media lo que confirma que la constitución de la fibra es lignino-celu­
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lósica a partes iguales aproximadamente; la prueba de Million para 
aminoácidos, resultó negativa. 

Se quiso adicionar al estudio de la fibra el promedio del espesor mural de la 
misma y el promedio dellumen. Los resultados fueron: 

Promedio dellumen: 37 ~ (Micras) Urena lobata; 35,5~ micras Urena sinuata. 
Promedio de espesor mural: 3,3 ~ (Micras) Urena lobata; 3,0 ~ Urena sinuata. 

Para estas medidas se consultaron las técnicas de Scalla y Col (12). 

Del estudio cromosómico hecho a las plantas se obtuvo por conclusión que en 
este género existe el fenómeno de la poliploidía lo c~al justifica el gran 
polimorfismo de las plantas, en gran parte. Ademas de los recuentos 
cromosómicos, se obtuvieron datos sobre dichas plantas que comprueban lo 
anteriormente dicho, como fueron la diferencia en el tamaño de estomas y de 
semillas la diferente coloración de las hojas que apareció más oscuro en la 
mayor ~oliplo~ v .._.... • • • ­

variedad C' 

cromosóI1 
n:28 lo 

1) Las f 
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7) Las d 
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El hecho de analizar estos dos factores .en conjunto, se consideró de interés ya 
que con los tallos que poseen estas características, se obtiene mejor resultado én 
el proceso de enriado. En los tallos entre 12 y 15mm. de diámetro, con 
abundante suberización, se hace más difícil el desprendimiento de las fibras, y 
deberá apelarse a procesos quimicos poco económicos. 

Como varios de los cortes transversales de fibras obtenidas por enriado 
tuvieron que ser descartadas porque mostraron alteraciones de la pared de la 
fibra, se resolvió hacer un chequeo del deterioro de esta durante el proceso del 
enriado y para ello se hicieron cortes transVf·....- 1 .... de fibras con 8, 10 y 20 días 
de enriado que habían perman~'" ~in recambio de agua. 
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lósica a partes iguales aproximadamente; la prueba de Million para 
aminoácidos, resultó negativa. 

Se quiso adicionar al estudio de la fibra el promedio del espesor mural de la 
misma y el promedio dellumen. Los resultados fueron: 

Promedio dellumen: 37lJ (Micras) Urena lobata; 35,5lJ micras Urena sinuata. 
Promedio de espesor mural: 3,3lJ (Micras) Urena lobata; 3,0 lJ Urena sinuata. 

Para estas medidas se consultaron las técnicas de Scalla y Col (12). 

Del estudio cromosómico hecho a las plantas se obtuvo por conclusión que en 
este género existe el fenómeno de la poliploidía lo cual justifica el gran 
polimorfismo de las plantas, en gran parte. Además de los recuentos 
cromosómicos, se obtuvieron datos sobre dichas plantas que comprueban lo 
anteriormente dicho, como fueron la diferencia en el tamaño de estomas y de 
semillas, la diferente coloración de las hojas que apareció más oscuro en la 
mayor poliploidía, y crecimiento que fué más lento en este mismo caso. La 
variedad conocida como Urena lobata presentó 2 tipos de guarniciones 
cromosómicas: 2 n : 28 y 2 n =- 56 en tanto que la Sinuata, sólo presentó una: 2 
n: 28 lo que confirmó la existencia de poliploidias en este género. 

CONCLUSIONES 

1) Las fibras de las plantas conocidas como Urena lobata y Urena sinuata 
tienen temprana formación, pudiéndose observar fibras completamente 
maduras desde tallos con 5mm. de diámetro . 

2) Se encontró una mayor concentración de fibras, en los tallos entre 8 y lOmm. 
de diámetro. 

3) En tallos con las medidas de diámetro anteriormente descritas, se encuentra 
escasa formación de suberina, lo cual facilita el proceso enriado de los tallos . . 

4) En los tallos con diámetro entre 12 y l5mm. se encontró el mismo grado de 
concentración de fibras, pero la corteza contenía abundante cantidad de 
suberina que dificulta el proceso de enriado. 

5) Los estudios citoquimicos definieron las fibras de Urena lobata y sinuata 
como lignino-celulósicas. 

6) Con prolongación del tiempo del enriado por un período mayor de 13 días y a 
temperatura ambiente de Medellin, la fibra empieza a sufrir deterioro de la 
pared celular, con menoscabo de fuerza y calidad. 

7) Las dos plantas difieren, en el número cromosómico pero ambos son 
múlti~los de un mismo número básico por lo cual se pudo confirmar la 
existencia de poliploidías . 

8) La prueba de germinación de semillas sin tratamiento químico previo fué po­
sitiva en un 3%. En semilla que fuera tratada con ácido sulfúrico, previamente, 
el porcentaje de germinación fué de 8%. 
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